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Verkehr und Infrastruktur (vif) 
 
 
_200 Beispiele 
_201 Standardaufbauten 
 
 

Deckschicht AC → 35 mm 
 

Binderschicht MA → 35 mm 
 

Schutzschicht MA → 30 mm 
 

Abdichtung PBD → 5 mm 
 

Epoxidharzversiegelung  _______________  
 

Untergrundvorbereitung 1) 105 – 110 mm 
 

Beton 

 
1) ev. Kratzspachtelung 

Hartsplitteinstreuung 
 

Deckschicht MA → 35 mm 
 

Binderschicht MA → 35 mm 
 

Schutzschicht MA → 30 mm 
 

Abdichtung PBD → 5 mm 
 

Epoxidharzversiegelung  _______________  
 

Untergrundvorbereitung 1) 105 – 110 mm 
 

Beton 

 
1) ev. Kratzspachtelung 

 (AC) Asphaltbetonbeläge und (MA) Gussasphaltbeläge 

Variante 1: Asphaltbeton 

Variante 2: Gussasphalt 


